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	Titel der Diplomarbeit:
	Drei Radiogeräte der Firma SABA aus dem zweiten Drittel des 20. Jh. aus der Sammlung Herbert Schroff des Franziskanermuseums Villingen. Eine technologisch-restauratorische Untersuchung der Sperrholzgehäuse



	Titel, in engl. Übersetzung.
	Three Radios made by SABA in the Second Third of the 20th Century from the Herbert Schroff´s Collection of the Franziskanermuseum Villingen. A Technological and Conserving Examination of the Plywood Cases.



	Jahr/Datum, Anzahl der Seiten („x S.“), Anzahl der Illustrationen („y Ill.“), Sprache, Punkt.
	Sommer 2001, 152 S., 42 Ill., deutsch.
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	Zusammenfassung (deutsch) maximal 120 Wörter oder (hier) 10-15 Zeilen

Dabei möglichst Wendungen wie “Die Diplomarbeit hat ...zum Thema“ und ähnliche Formulierungen vermeiden.
	Die Herstellung von Sperrholz, insbesondere der 30er bis 50er Jahre des 20. Jh., seine Eigenschaften sowie seine Verarbeitung und Oberflächenbehandlung werden in Hinblick auf die Herstellung von Radiogehäusen vorgestellt. Drei Radiogehäuse der Firma SABA werden in chronologischen Reihenfolge vorgestellt, der restauratorische Befund dargestellt und die technologischen Untersuchungsergebnisse im Vergleich der Gehäuse zusammengefasst. Abschließend werden Vorschläge für die Behandlung gemacht sowie Maßnahmen für die präventive Konservierung ausgearbeitet. Das Ziel der Diplomarbeit ist die Darstellung des Materials Sperrholz unter technologisch-restauratorischen Gesichtspunkten, welche für die zukünftige Erhaltung Voraussetzung sind.
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	Abstract, in engl. Übersetzung, maximal 120 Wörter oder (hier) 10-15 Zeilen

dabei möglichst Wendungen wie “This paper deals with...“ , „In this thesis ... is discussed“ etc. verzichten
	The production of plywood, especially from the 30‘s to the 50‘s of 20th century, and its material properties as well as its processing and refining its surface is described with regard to the production of radiocases. The main emphasis puts on the examination and documentation of the three radiocases made by SABA in a chronological order. The results are summarized by comparing the cases. Finally proposals for a conservation treatment as well as for preservation are made. The aim is to introduce the material plywood under technological and conserving aspects, which are a prerequisite for future preservation.
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